
Marmette, piastrelle in graniglia, conosciute anche come agglomerato ce-
mentizio. 
Per caratteristiche tecniche sono paragonabili ai marmi, sono composte da 
cemento ad alta resistenza e graniglia dei migliori marmi nazionali. 
La lavorazione che noi effettuiamo consiste nella sgrossatura a più passaggi 
con mole grit. 30-46-120 , stuccatura a tre mani con mastice o cemento, le-
vigatura con diamanti resinoidi grit. 120-200-400-800. 
Questa lavorazione, più lenta rispetto i sistemi più classici, conferisce una 
chiusura del materiale più fine. Tant’è che al termine dell’ultimo passaggio 
si ottiene una lucidatura meccanica. 
La lucidatura è effettuata con acido ossalico, potè e polveri lucidanti.  
Molto importante, dopo la levigatura, è effettuare parecchi lavaggi con ac-
qua e detergente neutro,  
questo gli conferirà impermeabilità. Dopo questo ciclo, può essere trattata 
con cere o protettivi idro-oleorepellenti. 
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